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Historie detekéniho materialu PWO [

PHYSICAL PROPERTIES .

PWO
Hardness by - .
Mohs & Na konferenci Crystal Clear v Praze v roce
1994 vitézi ale wolframan olovnaty

Index of

: 217
refraction
— B ® Mononokrystaly Turnov se pokousi o ziskani
point kontraktu...
Thermal
expansion
Crystal tetragonal
structure symetric
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Historie detek€niho materialu PWO W

"V roce 1996 ziskava kontrakt BTCP Bogorodetsk

" Dotace na kazdy krystal z programu ,,NATO for
Peace”

® Platina zapUjcena Ruskem zdarma ze
strategickych rezerv

" Veskeré vybaveni zakoupeno pred projektem v
ramci vojenskych programu Varsavské smlouvy, tj.
jiz odepsano.

® ... s tim se nedalo soutézit. Jeden z dlivodU, pro¢
Monokrystaly Turnov v roce 1998 vyhlasuiji
bankrot...







Logicky - dal$i Nobelova cena jen =\,
na lepsim detektoru m

Varianty:
1) PWO — ale pfi nizsi teploté, protoze vice svétla = lepsi rozliseni
CERN pri 18 C, plan pri-20 C

Problém: radiacni poskozeni pri nizsi teploté nerelaxuje —
vetsi svetelny vytézek ztracen v tmavém krystalu

Jediné mozné reseni — mnohem kvalitnéjsi krystaly

2) Pixelace — PWO pixely 20x20 mm
- pixely 1xImm idealni, poskytnout o dva rady lepsi rozliseni




Calorimeters:
all endcap crystals produced
TDR approved




2) CESTA PWO \crytur(

Detektor PANDA v experimentu FAIR v Darmstadtu

podpis smlouvy mezi némeckou a ruskou vladou u ucasti Ruska
na experimentu, prispévek ve forme platby krystaly PWO druhé
generace se zvysenou radiacni odolnosti.

Problém: jakmile v Bogorodetsku skoncily dotace, firma bankrotuje
Pavodni cena dotovanych krystal( v BTCP 650 USD/ks

CERN dostavén na ¢inskych krystalech za 1100 USD/krystal

Cina ale neumi kvalitni krystaly se zvy$enou radiaéni Géinnosti...
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Vstup CRYTURuU do dobrodruzstvi... m

2014 — konference v Giessenu
2017 — vyvoj PWO krystalu druhé generace ukoncen a

zahajena zkusebni vyroba

LY. 2 16 phe/MeV at T=18°C

LY[ph/MeV]

Crystal SN



Detektor PANDA W

22 typu krystalu — na kazdém krystalu pouze 1 uhel pravy




Detektor PANDA

Nejvétsi problém pro CRYTUR —
Krystaly prilis mekké

Rezani — jednodratové pily
Hrubovani — neopticky 5-osy CNC
stroj Hurco

....................................



Problém m
N

V okamziku, kdy zakazka na dodavku krystali neméla
skondit v Rusku, ruska vlada zastavila ruskou ucast a
ruskou platbu...



Navrh na reseni “
* Ceska republika plati kazdy rok do Dubny okolo 5 mil. USD,

které by idealné mely skoncCit u Ceskych subjektu...

®* Ruska federace chce, aby jeji platba za krystaly skoncila u
ruskych subjektu

® ProcC tedy neudelame swap?

® Pohled vSech Ceskych urfednikl — na mezivladni dohody se
nesaha...

® Nasi administrativu zakazka za 300 mil. CZK soukromému
subjektu nezajima.

—



Nastesti... m
N

Jefferson Lab v USA chce postavit novy detektor jako
PANDA, ale zjistuje...



CUSTOMER'S SLIDE... m

PWO Crystal Quality

a Characterized 560 SICCAS crystals and 350 Crytur crystals

a SICCAS rejection rate ~ 35% for crystals received from 2017-2019
due to visual/mechanical defects (22% due to transmission or LY)

a  Crytur acceptance rate 100% so far
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2) Cesta CERN - pixelovy detektor

ldeovy navrh v roce 20151
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H2020 INTELUM project

SH Intelum Courtesy of Justus-Liebig-Universitat Giessen, Il. Physikalisches Institut

————



, " BN
Problém m

CRYTUR se zcela neorientuje ve vztazich v CERNu

Financovani investic formou ,in-kind contribution” — ¢ast pfispévku

jednotlivych statu jde formou investic — kazdy stat si hlida, komu zaplati
(CR také?)

Cesti v&dci soustfedéni okolo experimentu ATLAS, my ale CMS

Najdeme Ceského védce na prestizni spolupraci?

' Diameters

up to 105 mm!
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Proton irradiation 1014 cm-2

Radiation Tolerance of LUAG:Ce and YAG:Ce Crystals under High Levels of Gamma- and Proton-
Irradiation — SCINT publication M. Lucchini, K. Pauwels, K. Blazek, S. Ochesanu and E. Auffray
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Testovani v DESY pred 14 dny

Modul druhé generace

5
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Velké vyzkumne infrastruktury W
N

= Na dobre ceste prispet k ziskani dalsi Nobelovy
ceny do 10-15 let

= Mnohalety vyzkum, slozité vazby, velkeé riziko

" VSechny staty agresivneé prosazuji sve firmy, jen
Ceska republika papiruje a uspokojuje ji to...

—



